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Hiradastechnikai konferencia

Egyesiiletiink a Magyar Tudomanyos AkKa-
démia Miszaki Osztalyaval kozosen rendezte meg
az ezévi hiradastechnikai konferenciat, mely okto-
ber 20., 21., és 22-én tartotta tanacskozésait az
anyagok és alkatrészek kutatdsaban és gyarta-
" saban elért hazai eredményekrél. A rendkiviili
érdeklodés, mely mind a kutatok, fejleszték és
tervezdk, mind a gyarték részérél megnyilvanult,
mutatja a kérdések aktualitdsat. A konferencia
olyan ~idészakban iilt Ossze, amikor partunk és
‘korméanyzatunk a 6 figyelmet a miiszaki fejlesztés
felé¢ iranyitotta. A Kkonferencia tandcskozésai is
bizonyitjak, mennyire helyes volt ez a célkit(izés.
Az a b@séges anyag, amit az eldadasok és a hozza-
szolasok feloleltek, megérdemlik, hogy a konferen-
ciarol a szokéasosnal kissé részletesebben szamol-
junk be. :

A konferenciat Kolos Richdrd miniszterhelyettes
eléadasa vezette be, aki ramutatott arra az arany-
talansagra, hogy a multban a hiradastechnika
sokkal nagyobb mértékben foglalkozott a rend-
szerek fejlesztésével, mint az alapanyagok és
alkatrészek kutatéasaval.
lasaval, az er6k koncentraldasaval és népgazdasa-
gunk tdmogatasaval ezt a hibat meg kell sziintet-
niink. »Megvan a lehetdségiink arra, hala dolgo-
z6ink igyekezetének és szakembereink magas szin-
vonalt tajékozottsaganak és képességeinek¢, mon-
dotta, »hogy jol kivalasztva a legdontébb kérdé-
seket szdmos fteriileten biztosithassuk a magyar
hiraddstechnikai ipar szdmdra az élenjdrdé helyets.
Befejezésiil annak a reményének adott kifejezést,
hogy a konferencia el6 fogja segiteni a nyitott
kérdések megoldasat és megnyitdja lesz hasonld
formaban tartandd tovabbi tandcskozasoknak a
hiradastechnikai tudomany és ipar egyéb fontos
teriiletein. ;

A konferencia targyaldsai a lagy és kemény
magneses anyagok, a hiradastechnikai keramidk,
a milanyag burkolatok és ragasztéanyagok, a
termisztorok, a nyomtatott aramkérok, az ellen-
allasok, potenciométerek és kondenzatorok kérdései
- koriil csoportosultak. Az eldad6k a hazai ered-
ményeken kiviil a kiilfoldi fejlédést is ismertették.

A ldgy mdgneses anyagok teriiletén két nagy-
jelentdségli hazai eredménycsoportrél szamoltak
be az el6adok. Dr. Dénes Péter az altala kidolgozott
elektrolitikus vasporok ipari tomeggyartasanak
eredményeit és technolégiajat és a tovabbi kuta-
tasok helyzetét ismertette. A Hiradastechnikai
Anyagok Gydara 3-féle port gyart. Az ezekbél
készitett 30, 45, illetve 50 peimeabilitasti magok

magneses adatai elérik a hang- és vivéfrekvencias

Tartalékaink felhaszna- .
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karbonilvas alapti magok magneses tulajdonsagait.
Elérehaladt allapotban van a nikkeltartalmu por=
vasmagok fejlesztése is és 1956-ban valdsziniileg
megkezdddik a 70, 90 és 110 permeabilitast por-
vasmagok tomeggyartasa, melyek mindsége szin-
tén el fogja érni, s6t némely tekintetben tuil fogja
haladni a hasonlé permeabilitasa kiilfoldi gyart-
manyok mingségét. E tobbalkotos, tn. permalloy-
tipusti ferromagneses porok eléallitasanal dontd
az osszetétel allanddésaga, mely az 1j elektrolitikus
eljarassal nagyobb pontossaggal biztosithato, mint
kohaszati tton. E porok szemcséit keramia anyag-
gal kell szigetelni, hogy a mag sajtolasahoz sziik-
séges nagy nyomds és a 600 C° homérsékleten
végzend6 hokezelés a szigetelésben sériilést ne
okozzon.

Befejezésiil az el6add ismertetette azokat az
elgondolasait, - melyek szerint tovabbi jelentds
eredmények varhatok, ha a vaspor szigetelésére
ferrit anyagot hasznalunk, mivel ezaltal a per-
meabilitas 1ényegesen noévelhet6 a veszteségek
jelentékeny novekedése nélkiil.

Peres Tibor ¢és az el6adasdhoz hozzasz616
Székely Tamdsné és Pataky Baldzs a TKl-ben és
a VKI-ben folyé ferritkutatasok eredményeit is-
mertették. Tobb tipus - kutatdsa befejezettnek
tekinthetd, de . a nagyiizemi gydrtast Kisérleti
gyartasnak kell megeloznie. Az el6ado l'<1,té,rt a
ferrit anyagok szerkezetének és a mérési eljarasok-
nak az ismertetésére is. Szabé Ndndor érdekes
alkalmazasi tapasztalatokrol szamolt be, Kiilondsen
impulzus-transzforméatorokkal kapcsolatban, Pdl
Léndrd pedig a ferritek szerkezeti felépitése és
tulajdonsagai kozott fennallo Osszefiiggéseket tar-
gyalta. Kifejtette, hogy a ferriteknél helyesebb
a komplex permeabilitas mérése, mint a veszte-
ségeknek a fémes ferroméagneses anyagoknal alkal-
mazott szétvalasztasa.

Pdl Léndrd a legrégebben ismert ferromagneses
anyag, a ‘magnetit permeabilitdsdnak a frekvencia-
fiiggésérGl tartott eléadast. E kutatasok mind
elméleti, mind gyakorlati szempontbdl nagyjelen-
tdségiiek, mert 10j adatokat szolgéltattak a ferro-
magneses anyagok fizikajanak a megismeréséhez €s
eldsegitik a mikrohullamti technikéban alkalmazott
magneses anyagok kutatasat. A magnetit permeabi-
litasa a frekvencia novekedésével csokken. A csok-
kenés 100 MHz felett mar jelentékeny és 10 000 MHz
koriil az anyag teljesen elveszti ferromagneses
jellegét. Lt o

Az 4j kemény mdgneses anyagokrol, a permanens
magnesek anyagair6l Istvdnffy Edvin tartott rend-
kiviil érdekes beszamolot. ‘A vilaghdboru idején



